
Kołkowanie

Płytki ceramiczne na zaprawie 

Sopro DSF 423 

Korek epoksydowy

Jastrych na bazie 

Uszczelnienie

Samoprzylepna 

Niecka ze stali nierdzewnej

Materiał wypełniający dylatację

odtłuszczona acetonem
przed naniesieniem gruntu
epoksydowego Sopro EPG 522

Taśma uszczelniająca 

(Sopro EPG 522 /

Sopro QS 507 i QS 511
w prop. 1 : 1 : 1 obj.)

klejowej Sopro No. 1 (400)

grubości min. 2  mm

Sopro PU-FD
(powierzchnia zagruntowana

Sopro BH 869 i obsypana

izolacja bitumiczna 
SoproThene BA 878
na podłożu zagruntowanym 

Grunt epoksydowy
Sopro EPG 522
z posypką piasku kwarcowego 
Sopro QS 511

Sznur dylatacyjny 

(z obsypaniem piaskiem 
kwarcowym Sopro QS 507)

gruntem epoksydowym

piaskiem Sopro QS 511)

Sopro DSF 523 lub

samoklejąca Sopro FDB 524

SoproThene VA 879

spoiwa szybkowiążącego
Sopro Rapidur B5

Rys. IV.11 Połączenie niecki stalowej z plażą

lub Sopro BH 869

Sopro BH 869 + piasek

Zaprawa fugowa
Sopro TF +

Zaprawa uszczelniająca 

Sopro EPG 522 lub

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTÓW I WSPARCIA TECHNICZNEGO

e-mail: dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl 

Sopro Polska Sp. o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
tel. 608 592 328, 602 283 104

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

BASENY

Wysokowytrzymała fuga
dylatacyjna SoproDur HF-D 817


